附件2
2020年辽宁省车用柴油等产品质量监督抽查连续两年不合格企业名单
	序号
	受检单位
	标称生产企业名称
	产品详细名称
	规格型号
	生产日期/批号
	不合格项目

	1
	开原市古城堡供销合作社加油站
	/
	车用柴油
	0号（Ⅵ）
	2020-08-01
	硫含量

	2
	黑山县胡家镇西加油站
	/
	车用柴油
	0号（Ⅵ）
	2020-09-24
	硫含量、闪点（闭口）

	3
	黑山县服务加油站
	/
	车用柴油
	0号（Ⅵ）
	2020-10-08
	硫含量

	4
	凤城市天盈加油站
	/
	车用柴油
	0号（Ⅵ）
	2020-08
	硫含量

	5
	鞍山市宏伟加油站
	/
	车用乙醇汽油（E10）
	92号（ⅥA）
	2020-10-02
	乙醇含量（体积分数）、其他有机含氧化合物（质量分数）

	6
	黑山县飞龙加油站
	/
	车用乙醇汽油（E10）
	92号（ⅥA）
	2020-09-10
	乙醇含量（体积分数）、其他有机含氧化合物（质量分数）

	7
	黑山县服务加油站
	/
	车用乙醇汽油（E10）
	92号（ⅥA）
	2020-10-08
	乙醇含量（体积分数）、其他有机含氧化合物（质量分数）

	8
	黑山县胡家镇西加油站
	/
	车用乙醇汽油（E10）
	92号（ⅥA）
	2020-09-08
	乙醇含量（体积分数）、其他有机含氧化合物（质量分数）

	9
	黑山县外环路加油站
	/
	车用乙醇汽油（E10）
	92号（ⅥA）
	2020-06
	乙醇含量（体积分数）

	10
	黑山县东兴加油站
	/
	车用乙醇汽油（E10）
	92号（ⅥA）
	2020-10-05
	乙醇含量（体积分数）、其他有机含氧化合物（质量分数）

	11
	抚顺市瑞鑫物资商行
	山东宏煜管业有限公司
	PP-R热水管
	S3.2 dn20×en2.8mm
	2020-05-31
	平均外径、壁厚、静液压强度（95℃，22h）、静液压强度（95℃，165h）、灰分、熔融温度、氧化诱导时间

	12
	宽甸满族自治县城镇颖达建材商店
	江苏皮尔萨管业股份有限公司
	PP-R管材
	S3.2 dn20×en2.8mm
	2019-02-23
	熔融温度

	13
	阜新蒙古族自治县阜新镇鑫方水暖批零商店
	山东宏煜管业有限公司
	双层管
	S3.2 dn20×en2.8mm
	2020-04-28
	平均外径、壁厚、静液压强度（95℃，22h）、静液压强度（95℃，165h）、灰分、熔融温度、氧化诱导时间


注:序号11-13为标称生产企业产品质量监督抽查连续两年不合格。
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